Zdrowie i Bezpieczenstwo

1. Podczas pracy z materiatem stosowaé odziez ochronng.

2. Szkodliwy dla zdrowia przy permanentnym kontakcie ze skérg i po
potknieciu.

3. Szczegdlnie wrazliwa skéra moze ulec podraznieniu.

4. W przypadku kontaktu materiatu ze skérg obmy¢ zabrudzone miejsce
cieptg wodg z mydtem.

5. W przypadku zetknigcia si¢ materiatu z oczami nalezy przemyc je
obficie woda. O ile objawy podraznienia nie ustgpig skontaktowac sie
z lekarzem.

6. W przypadku potknigcia wywota¢ wymioty.

UWAGA ! Baza jak i utwardzacz produktu posiadajg aktualng
KARTE CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ
i kazdorazowo na zyczenie klienta beda przekazane.
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W szystkie podane dane bazujg na wynikach dtugotrwatych badan przeprowadzonych
w naszych laboratoriach i sg podane w dobrej wierze i wg najlepszej wiedzy.
Informacje i warto$ci wymagaja jednak dla kazdego przypadku sprawdzenia przez
uzytkownika, gdyz dziatanie naszych produktéw zalezy od konkretnych warunkéw i
okolicznosci ich zastosowania. Nie jest to zatem prawna podstawa przyjecia
odpowiedzialno$ci prawnej za skuteczno$¢ poszczegdinych zastosowan.

!y nalezyCIe wy!orzys!ac walory !ego wyrozniajgcego sie ja!osaq ma!erla‘u,

prosimy z nalezyta uwaga zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja, przed
przystapieniem do aplikacji

BELZONA®
4521

BELZONA ® 4521 (MAGMA-FLEX FLUID)
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BELZONA'

Wszechstronny, elastyczny kompozyt do
wykonywania uszczelnien dylatacyjnych i zlgcz
kompensacyjnych.

1. PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

I.  Powierzchnie betonowe

Kazda powierzchnia, na ktorg ma zosta¢ natozona BELZONA®4521
Magma-Flex Fluid powinna by¢ czysta, sucha i zwiezta.

W przypadku pokrywania BELZONA®4111 Magma Quartz lub
BELZONA®4131 Magma=Screed w czasie krotszym niz 48 godzin od
ich aplikacji, nie jest wymagane dodatkowe przygotowanie
powierzchni. Jesli jednak czas ten jest dtuzszy, powierzchnig nalezy
schropowaci¢, a zanieczyszczenia usungg.

Stary beton powinien byé wypiaskowany i umyty woda z detergentami w
celu usunigcia olejéw, smardw i brudu. Nastepnie powierzchnie
nalezy sptuka¢ wodg, aby pozby¢ sie detergentdw i pozostawi¢ do
wyschnigcia do czasu, az wilgotno$¢ betonu spadnie ponizej 6%.

Ewentualng starg farbe, smote lub inne powloki nalezy bezwzglednie
usungé.

Nowy beton powinien si¢ utwardza¢ przez minimum 28 dni od momentu,
kiedy bedzie w petni ustabilizowany chemicznie, a zawarto$¢ wilgoci
spadnie ponizej 6% (pomiar z zastosowaniem Protimetru) lub ponizej
75% R.H. w przypadku pomiaru dokonanego Higrometrem.

Na poziomych powierzchniach nowego betonu wystepuje zjawisko
smleczka” cementowego, ktére musi by¢ usuniete przez mechaniczne
zeskrobanie. Pionowe powierzchnie powinny by¢ rowniez
oczyszczone np. druciang szczotka.

Jesli w trakcie obrébki powierzchni tworzy sie pyt nalezy go usunaé przez
odsysanie.

Il.  Powierzchnie metalowe

Rdza, farba oraz wszystkie inne powtoki i substancje zanieczyszczajace
muszg by¢ najpierw starannie usuniete, a potem powierzchnie nalezy
podda¢ piaskowaniu. Z chwilg osiggniecia odpowiedniego stopnia
czystosci i chropowatosci powierzchni:

Winny by¢ zachowane jako minimalne nastepujgce stopnie czystosci:

PN ISO 8501-1 1996 (Sa 2 %) bardzo doktadna obrébka strum.-

Scierna
American Standard bliski czystosci koncowej SSPC SP 10
Swedish Standard Sa 2” SIS 05 5900

Minimalna chropowatos$¢ - 75 um

UWAGI:

Tam gdzie BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid nie powinien przylegaé,
nalezy natozy¢ pedzlem cienkg warstwe SEPARATORA
BELZONA 9411 (BELZONA ® Release Agent), pozwoli¢ mu
obeschnaé przez 15 - 20 min., przed przystgpieniem do 2 fazy
naprawy.



2. PRZYGOTOWANIE
AKTYWATORA BELZONA®4911
MAGMA TX CONDITIONER

Calg zawarto$¢ Belzona®4911 Magma TX Conditioner Utwardzacz wlaé¢
do puszki z Belzona®4911 Magma TX Conditioner Baza, a nastepnie
wymieszac, az do osiggniecia jednolitej masy. Natychmiast po tym
rozprowadzi¢ aktywator na powierzchni przygotowanej do pokrycia
materiatem Belzona® serii 4000. Belzona®4911 Magma TX
Conditioner powinno sie wciera¢ doktadnie w powierzchnie za pomocg
pedzla o sztywnym wiosiu.

Zawartos¢ 1 opakowania nalezy rozprowadzi¢ na powierzchni nie
przekraczajacej (1,1 m? z 0.45 kg lub 7.33 m? z 3 kg)

I. Przy mieszaniu matych ilosci, stosunek mieszania jest nastepujacy:

2 czesci Bazy do 1 czesci Utwardzacza w stosunku objetosciowym

Il.  Przygotowanie aktywatora i jego rozprowadzanie nie powinno
przekracza¢ czaséw podanych ponizej:

Temperatura otoczenia 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C
Czas utwardzania po . ) . ) )
Zmieszaniu 230 min. | 105 min. 55 min. 45 min. 32 min.
Minimalny czas Rozprowadzenie mozna rozpocza¢ z chwilg zakonczenia
pokrycia aktywacji powierzchni
Maksymalny czas
pokrycia * 6 godz. 6 godz. 6 godz. 6 godz. 6 godz.

* Jesli max czas pokrycia jest przekroczony to warstwe nalezy zeszlifowaé
i natozy¢ ponownie Belzona®4911 Magma TX Conditioner.

3. PRZYGOTOWANIE ZLACZA
DYLATACYJNEGO DO APLIKACJI

Po aplikacji aktywatora Belzona®4911 Magma TX Conditioner nalezy
umiesci¢ w ztgczu okraglty watek z gabki poliuretanowej.

Bardzo wazne jest aby S$rednica watka zostata starannie dobrana w
odniesieniu do szerokosci ztgcza, ktéra powinna by¢ okoto 20% wigksza
niz szerokos$c¢ ztgcza.

Gtebokosc, na jaka watek z pianki poliuretanowej zostanie wsuniety jest
réwniez bardzo istotna, wiec powinien on zosta¢ umieszczony tak, zeby
gtebokos$¢ pomiedzy wierzchnig warstwg ztgcza a wierzchnig warstwg
watka stanowita okoto potowe szerokosci ztgcza. Nalezy skonstruowaé
drewniany szablon aby zapewni¢ wiasciwe umieszczenie preta.).

Pret z pianki do
zamkniecia
szczeliny

Przyrzad do
kontroli
gtebokosci

. Glebokos¢
D=12 W

Szerokos¢ W
Rys.1

4 MIESZANIE BELZONA®4521

Wstrzasng¢ opakowanie z Utwardzaczem, by zniwelowaé skutki
ewentualnego rozdziatu faz.
- WIa¢ catg zawarto$¢ pojemnika z Utwardzaczem do materiatu Bazy.
- Oba sktadniki zmiesza¢, az do uzyskania jednolitej masy, bez smug
i wtrgcen.

UWAGI:

MIESZANIE W NISKICH TEMPERATURACH
Aby utatwi¢ mieszanie, kiedy temperatura materiatu jest nizsza od
10°C, nalezy podgrza¢ pojemniki Baza i Utwardzacz do chwili, gdy ich
zawartosci osiggng temperature 20 - 25°C.

1. CZAS UZYTKOWANIA
Od momentu rozpoczecia mieszania, BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid
musi byé zuzyta w czasie podanym w tabeli:

Temperatura materiatu 10°C 15°C 20°C 25°C

Caty materiat nalezy zuzy¢ w czasie 18 godz. 9 godz. 3 godz. 2,5 godz.

2. WYDAJNOSC
Objetos¢ BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid wynosi 1612 cm® z 2,0 kg.

3. MIESZANIE MALYCH ILOSCI

Przy mieszaniu matych ilosci BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid,
stosunek mieszania jest nastepujacy:

Wagowo: 4 czesci Bazy na 1 czg$¢ Utwardzacza

5. APLIKACJA BELZONA®4521

W celu uzyskania najlepszych rezultatéw, materiatu nie nalezy naktada¢ w nastepujacych

warunkach:

(1) Gdy temperatura otoczenia jest nizsza od 10°C, lub wilgotnos$¢ wzgledna jest wieksza od ok.
90%.

(2) W czasie deszczu, $niegu i mgty lub gdy te czynniki wystepuja tacznie.

(3) Kiedy powierzchnia metalu, na ktérg chcemy naktada¢ jest silnie zawilgocona lub gdy
wilgotno$¢ powietrza powoduje kondensat pary wodnej na tej powierzchni

(4) Kiedy przed aplikacjg istnieje mozliwo$¢ zanieczyszczenia przygotowanej juz powierzchni
poprzez osady smoty znajdujacej sie w spalinach i dymach

Przed przystgpieniem do zalewania ztgcza nalezy przela¢ waskim
strumieniem materiat BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid z pojemnika w
ktorym byt mieszany do innego pojemnika celem pozbycia si¢
pecherzykéw powietrza zamknietych w materiale podczas mieszania.

Wykonujgc powinno sie najpierw rozprowadzi¢ materiat BELZONA®4521
Magma-Flex Fluid pedzlem po bokach ztgcza a nastepnie zala¢ go
pozostatoscig iloscig materiatu w celu wypetnienia ztgcza , pozostawiajgc
powierzchnig nieco wklestg tak jak to przedstawiono na ponizszym
rysunku.

Materiat
Belzona®

Rys.2

Po kilku minutach od zalania ztgcza dobrze jest przegtadzi¢ materiat
czystym pedzlem w celu uwolnienia pecherzy powietrza zgromadzonych
na powierzchni.

CZYSZCZENIE - Wyposazenie takie jak szpatutki oraz pojemnik stuzgcy
do mieszania powinny by¢ wyczyszczone natychmiast po ich uzyciu
czystg szmatkg namoczong w alternatywnych srodkach
odttuszczajgcych, poniewaz BELZONA®9111 Cleaner/Degreaser nie

6. CZAS PRZEBIEGU REAKCJI
WIAZANIA

Powierzchnie wytozone BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid utwardzajg
sie w czasach podanych w ponizszej tabeli:

Lekkie Petna odpornos¢
obciazenie mechaniczna
pieszych
10°C 3dni. 6 dni.
20°C 16 godz. 4 dni.
30°C 8 godz. 1,5 dnia.
40°C 4 godz. 12 godz.
50°C 2,5 godz. 6 godz.

Wielkosci te odnoszg sie do warstwy BELZONA®4521 Magma-Flex Fluid
o zalecanej grubosci 6 mm. Dla grubszych warstw czasy utwardzania
skrocg sie, a dla cienszych warstw ulegng wydtuzeniu.



